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Chave de Autenticagao: aPsCAVICO1

Data de emissao: 29/06/2026

1 - Solicitante: Brics Certificacoes De Sistemas De Gestao E Produtos Ltda

Endereco: Rua Doutor Ramos De Azevedo, N° 159 CNPJ: 16.884.899/0001-92
Cidade/Estado: Guarulhos/SP CEP: 07012-020
E-mail: simone.fonseca@bricsgroup.com.br Fone: (11) 2087-7051

1.1 - Interessado: Bluar Industria e Comércio LTDA

Enderego: Rua Domingos Waldemar Bellucci, N°® 95 CNPJ: 41.945.795/0001-98
Cidade/Estado: Boituva/SP CEP: 18555-004
E-mail: conceicao@bluar32.com.br Fone: (15) 99753-6065

2 - Produto(s) Ensaiado(s):

Orgamento: 2610626

Ordem de Servigo: 10540626

Data do Recebimento da Amostra: 18/06/2026

Data de realizagao do(s) ensaios: Inicio:18/06/2026 Término:26/06/2026

2.1 - Informacodes fornecidas pelo cliente:

Nome fabricante: BLUAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Numero do processo: PE-10947/2026-ARL-4C

Tipo de certificagcdo: Confirmacéo Lacre: SIM

Tipo de processo: Prova Modelo de certificagcao: 5
Referéncia: - Familia: ---

Qtd Recebida: 1 Qtd Ensaiada: 1

Descrigdo: BLUAR - ARLA32 - BOMBONA DE 20 L Cadigo de barras: 0609963823802

3 - Metodologia(s) de ensaio(s):

-ABNT NBR ISO 22241-2: 2011, Motores diesel - Agente redutor liquido de NOx automotivo - ARLA 32 parte 2: Métodos de ensaio.
-ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method.

4 - Condigbes ambientais:

Condicionamento da amostra Execugéao do ensaio
Temperatura(°C): 17,4 4 21,3 Temperatura(°C): 17,4 a 21,3
Umidade(%): 48 4 78 Umidade(%): 48 & 78

Ensaios realizados no ILSPE: Avenida Guinle, 52 - Guarulhos - SP - CEP: 07221-070 - Fone/Fax (11) 2446-0053 - E-mail: ronnie bitencourt@bureauveritas.com
Este relatorio se aplica somente as amostra ensaiadas, no se estendendo a quaiquer lotes, mesmo que similares, e néo deve ser total ou parci sem prévia autorizagéo, por escrito, do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisa e Ensaio Ltda
Legendas: NA - Nao aplicavel; NS - Ensaio nao solicitado; FT - Ensaio de Ftalatos; ME-Migragao Especifica; LQ - Limite de Quantificagao
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5 - Resultados:

Tabela Resumo do(s) ensaio(s)

Parametro Anexo Unidade de Limite de Valor de Resultados Incerteza de
ensaiados Medida quantificagao reférencia medigao
indice de refracao C - -—- 1,3814 a 1,3843 1,3828 U =0,0008 nD
Ureia C Y%(m/m) 31,8 a 33,2 32,4 U =0,4 % (m/m)
Alcalinidade, NH3 D Y%(m/m) -—- Max. 0,20 0,01 U = 0,04 %(m/m)
Biureto E Y%(m/m) -— Max. 0,3 0,25 U = 0,01 %(m/m)
Aldeidos F mg/kg - Max. 5 3 U = 0,79 mg/kg
Insoluveis G mg/kg 1 Max. 20 10 U =1,72 mg/Kg
Fosfato, (PO4) H mg/kg - Max. 0,5 0,0 U =0,0114 mg/kg
Aluminio | mg/kg 0,04 Max. 0,50 <LQ U = 0,009 mg/kg
Calcio | mg/kg 0,07 Max. 0,50 <LQ U = 0,026 mg/kg
Cromo I mg/kg 0,004 Max. 0,20 0,03 U =0,01 mg/kg
Cobre | mg/kg 0,02 Max. 0,20 <LQ U = 0,01 mg/kg
Ferro | mg/kg 0,02 Max. 0,50 <LQ U = 0,019 mg/kg
Potassio | mg/kg 0,02 Max. 0,50 0,06 U = 0,016 mg/kg
Magnésio | mg/kg 0,006 Max. 0,50 <LQ U = 0,024 mg/kg
Sodio | mg/kg 0,07 Max. 0,50 0,22 U = 0,065 mg/kg
Niquel | mg/kg 0,009 Max. 0,20 0,03 U = 0,008 mg/kg
Zinco | mg/kg 0,02 Max. 0,20 <LQ U = 0,009 mg/kg
Identidade J - - Idéntico Su:;flgreér;]t‘l:(i:;) i N&o considerado
Densidade 3|2$5 kg/m3 - 1087,0 a 1093,0 10911 U =1,2 kg/m?

Ensaios realizados no ILSPE: Avenida Guinle, 52 - Guarulhos - SP - CEP: 07221-070 - Fone/Fax (11) 2446-0053 - E-mail: ronnie.bitencourt@bureauveritas.com

Este relatorio se aplica somente as amostra ensaiadas, no se estendendo a quaiquer lotes, mesmo que similares, e néo deve ser total ou

sem prévia

Legendas: NA - Nao aplicavel; NS - Ensaio nao solicitado; FT - Ensaio de Ftalatos; ME-Migragao Especifica; LQ - Limite de Quantificagao
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&0, por escrito, do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisa e Ensaio Ltda.
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6 - Observagoes:

Sem observagoes

7 - Declaragao de conformidade:

O(s) resultado(s) conforme descritos no item 5, deste relatério, atendem as exigéncias da ABNT NBR ISO 22241-1 Motores diesel — Agente redutor liquido
de NOx automotivo — ARLA 32 — Parte 1: Requisitos de qualidade para os ensaios realizados.

8 - Regras de decisdo:

Na declaragao de conformidade foi considerada a incerteza de medicao.

Q} IR s

Clécio Ferreira Da Silva
Supervisor de Laboratério
CRQ 04463616
clecio.ferreiradasilva@bureauveritas.com
IP 147.93.64.247

Ensaios realizados no ILSPE: Avenida Guinle, 52 - Guarulhos - SP - CEP: 07221-070 - Fone/Fax (11) 2446-0053 - E-mail: ronnie bitencourt@bureauveritas.com
Este relatorio se aplica somente &s amostra ensaiadas, no se estendendo a quaiquer lotes, mesmo que similares, e nao deve ser total ou parci sem prévia autorizagéo, por escrito, do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisa e Ensaio Ltda.
Legendas: NA - Nao aplicavel; NS - Ensaio nao solicitado; FT - Ensaio de Ftalatos; ME-Migragao Especifica; LQ - Limite de Quantificagao
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ANEXOS
Titulo: OS: 10540626 - Anexo J

Sample ID:0rg2610626_0510540626_ARLA32

Sample Scans:8
BackgroundScans:8
Resolution:4

Porcent: 4
Amostra atual

Tecnico:Hugo Silva

Date/Time:2026-06-25T15:24:52.453-03:00

Range:4000 -650

—— Arla32_SP4500125_21012025

Absorbancia

£

//m\\
T T

w\
e
. — ———
25 2000

N

T — T T
4000 3500

T T
2000 00
Nimero de onda (cm-1)

T
1500

T—T
1000

>>5>>5>>5>>5>>>>>>>>>>>> Final do Relatorio <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Ensaios realizados no ILSPE: Avenida Guinle, 52 - Guarulhos - SP - CEP: 07221-070 - Fone/Fax (11) 2446-0053 - E-mail: ronnie.bitencourt@bureauveritas.com
er ido total ou parci

&0, por escrito, do ILSPE - Instituto Lab System de Pesquisa e Ensaio Ltda.

sem prévia
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